Reinigung und Pflege von satinierten Glas-Oberflachen

Satiniertes Glas besitzt auf einer Seite eine leicht raue Oberflache.
Die Reinigung darf nur mit silikon- und saurefreien Reinigungsmitteln erfolgen.

Zur Reinigung sollten niemals stark alkalische Waschlaugen, Sauren oder fluoridhaltige
Reinigungsmittel verwendet werden. In der Regel gentgt eine Reinigung mit heiBem
Wasser.

Die Scheibenreinigung sowie die Entfernung von anderen Rickstanden sollten mit milden
Reinigungsmittel zu erfolgen, also im Ublichen Nassverfahren mit viel Wasser, Schwamm,
Abstreifer oder Fensterleder. Keine Baumwolltiicher zum Nachpolieren verwenden, da diese
zum Fusseln neigen. Bei hartnackigen Verschmutzungen sollten geeignete Lésungsmittel
verwendet werden(eine Nachbehandlung im Ublichen Nassverfahren wird empfohlen),
keinesfalls metallische Gegenstande.

Der Einsatz von Dampfreinigungsgeraten mit integrierter Absaugung erzielt bei hartnackiger
Verschmutzung ebenfalls gute Ergebnisse.

Aufgrund der Vielfalt der Verschmutzungsmaglichkeiten kénnen wir nicht fur alle Falle
Empfehlungen abgeben. Bei besonders hartnackigen Verschmutzungen sind Vorversuche
an unzuganglichen Stellen zu empfehlen.

Die gemachten Angaben sind Empfehlungen und stellen keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
dar.

Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden!
Ungeeignete Produkte:

1. Stark saure, wasserige Reinigungsmittel: Bei der Verwendung von Essigsaure,
Oxalsaure, Phosphorsaure sind die Konzentrationen von mehr als 0,5 % nicht
zuldssig. Andere Sauren, wie Salzsdure, Schwefelsdure etc, sind in jeder
Konzentration ungeeignet.

2. Stark alkalische wasserige Reinigungsmittel: Diese Produkte sind grundsatzlich zur
Reinigung von Beschichtungen verboten.

3. Ldsungsmittel-Reiniger Ester, Ketone (wie z.B. Azeton) Glykolather, Benzine,
Verdinner (z.B. Nitroverdlnner), Fleckenwasser sowie Chlorkohlenwasserstoffe, sind
ungeeignet. Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand
und fahrt zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfallen ist ein
Vorversuch erforderlich.






